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diagnostic-conception 

 
Pérennité d’une structure 
bitumineuse vis-à-vis de la 

fissuration longitudinale par le 
haut 
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6 BBSG 

15 GB3 

30 GNT 
1995 (21 ans) 

ECF 2009 (7 ans) 

En 2016 
FL : 50 % dans les BdR 
Arrachements : 30 % 

Doit-on s’inquiéter pour les 12 ans à venir ? 



Présentation de la section 

• RD 
• Rase campagne 
• Longueur 4 km 
• Trafic ≈ 300 PL/J/sens (T2+) 
• Largeur :  

• chaussée 7,60 m ; accotements 2 m 
• Bon drainage 
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Investigations réalisées 

• Sur les 2 voies : 
Mesures de déflexions au déflectographe D03 
  Relevé des dégradations M2 
Mesures des déformations transversales au 

TUS et longitudinale APL 
 5 Carottages Φ 150 mm 
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Schéma itinéraire 
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Schéma itinéraire 



Analyse du schéma itinéraire 

Découpage en zones homogènes 
Grande homogénéité,  
• Au niveau des déflexions 

• def caract 34 /100 mm 
• Au niveau des dégradations 

• Fissures longitudinales dans bande de 
roulement 

• Arrachement au niveau de l’ECF 

• Une seule zone homogène : l’itinéraire 8 
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Carottages : 
présentation 



Carottages 
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3 sur fissure, 2 hors fissure 

Profondeurs des fissures  {6, 6, 8 cm} soit l’épaisseur 
de la couche de roulement et 2 cm de la GB3  
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Application d’ERASMUS 
ETUDE 
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Renseignement du cas 
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Application d’ERASMUS ETUDE 

Création d’une conception qui n’apporte 
pas d’apport structurel 
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Application d’ERASMUS ETUDE 

Durée en fatigue au niveau des 5 carottages > 50 ans 
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Evolution du dommage dans la GB3 
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Evolution du module de la couche de 
roulement présentant des FL dans la BdR 
Application de FISTHERM 
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Evolution du module de la GB3 
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Synthèse des résultats 
ERASMUS ETUDE 

ERASMUS  
 prend bien en compte la présence des fissures 

longitudinales par le haut 
 montre que la durée de vie structurelle de cette 

chaussée est nettement supérieure à 12 ans 
 
Toutefois il est souhaitable d’intervenir pour 
« arrêter » l’évolution des arrachements de surface 
de l’ECF par l’application d’un ES avec préparation 
du support, puis d’appliquer un BBTM en fct du 
niveau de service demandé 
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Conclusions 

ERASMUS ETUDE  
 prend bien en compte la fissuration par 

le haut des chaussées bitumineuses 
 calcule au niveau de chacun des 

carottages les dommages de la 
structure  

 permet d’avoir une vision sur son 
évolution   
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Merci de votre 
attention 
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